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1.0 Einleitung

Die Varwick & Partner mbB - Architekten planen fur die TLMW Asset Management GbR
den Neubau von vier Mehrfamilienhausern auf einem Grundsttick an der Altenberger
Stralde / Ecke Piggenweg in 48565 Steinfurt-Borghorst. Die aktuelle Planung sieht den
Neubau von insgesamt vier freistehenden, jeweils ca. 23 m langen und ca. 16 m breiten
Wohngebauden vor. Die geplanten Neubauten werden nicht unterkellert.

Die OWS Ingenieurgeologen wurden vom Planer im Namen des Bauherrn beauftragt,
Baugrunduntersuchungen im Bereich der geplanten Neubauten durchzufuhren und leg-
ten hierzu das Baugrundgutachten GA2401-6604 mit Datum vom 26.02.2024 vor.

Bei den geplanten Erdarbeiten fallen voraussichtlich Asphalt- und Bodenmassen an,
deren Wiedereinbau vor Ort nicht moglich ist und die daher einer abfallrechtlich geeig-
neten Entsorgung zuzufuhren sind. Eine Entsorgung beinhaltet die Moglichkeit einer
geeigneten Verwertung sowie die u. U. erforderliche Beseitigung des Aushubmaterials.
Zur Einleitung des Entsorgungsverfahrens sind fachgerechte Probenahmen des Aus-

hubmaterials und chemische Deklarationsanalysen durchzufuhren.

Die OWS Ingenieurgeologen wurden daher beauftragt, die im Zuge der Erdarbeiten an-

fallenden Materialien zu beproben und eine entsprechende Analytik zu veranlassen.

Nach LAGA PN98 sollten Probenahmen maoglichst direkt am jeweils abzufahrenden
Haufwerk erfolgen. Im vorliegenden Fall sollte jedoch zunachst zur Orientierung, z. B.
fur Ausschreibungszwecke, eine Probenahme aus den im Zuge der Baugrunduntersu-
chungen vom 06.02.2024, 07.02.2024 und 13.02.2024 entnommenen Asphalt- und Bo-
denproben des voraussichtlich zur Entsorgung anfallenden Materials erfolgen. Auf-
tragsgrundlage ist das Angebot A2312-6365 vom 20.12.2023.sowie die E-Mail des Pla-
ners vom 23.02.2024.
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Die Ergebnisse der beauftragten chemischen Analytik fur das Aushubmaterial liegen
nunmehr vor und werden in der vorliegenden Gutachterlichen Stellungnahme darge-

stellt.

2.0 Probenahme und Untersuchungsumfang

Das Baugelande liegt im Studosten des Steinfurter Ortsteils Borghorst (vgl. Anl. 1.1).

Das Baugelande ist + eben. Im westlichen Grundstiicksbereich sind gepflasterter Pkw-
Stellplatze und im zentralen sowie Ostlichen Bereich eine asphaltierte Umfahrt bzw.
Parkplatz-Zuwegung vorhanden. Das uUbrige Gelande im zentralen und Ostlichen
Grundstucksbereich ist mit Gras bewachsen. Ein grol3er Teil des zentralen, mit Gras

bewachsenen Bereiches war mit Wasser (Staunasse) bedeckt.

Zur Erschlieung der Baugrundverhaltnisse und zur Enthnahme von Bodenproben wur-
den am 06.02.2024, 07.02.2024 und am 13.02.2024 im Neubaubereich u.a. elf Ramm-
kernsondierbohrungen (RKS 1 bis RKS 8, zzgl. Fehlansatze RKS 4a, RKS 6a und
RKS 6b, Bohrungen RKS gem. DIN EN ISO 22475-1) niedergebracht. Die im Bereich
der RKS 8 vorhandene Asphaltdecke wurde zunachst mittels Diamant-Kernbohrung

(KB) gedffnet und Asphaltmaterial enthommen.

Die Lage der Bodenaufschlusspunkte ist der Anlage 1.2 zu entnehmen. Die Ergebnisse
der Aufschlussbohrungen sind gem. DIN 4023 in Schichtenprofilen in der Anlage 2 dar-
gestellt.
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3.0 Asphaltmaterial

Bei dem entnommenen Asphaltmaterial handelt es sich um schwarzes, bituminds ge-
bundenes Material. Bei den Bohrarbeiten wurde flr die Asphaltdecke eine Machtigkeit

von ca. 6 cm ermittelt.

Far eine erste Orientierung wurde an dem entnommenen Asphaltmaterial (KB/RKS 8)
zunachst ein Teer-Schnell-Erkennungstests (TSE-Tests) ausgefluhrt. Dieser Schnelltest
kann durch einen Farbumschlag Hinweise auf polyzyklische aromatische Kohlenwas-
serstoffe ("PAK") geben und damit eine sinnvolle Zusammenstellung bzw. Aufteilung
von unterschiedlich stark belastetem Material fur die chemische Analytik (z. B. schicht-

weise) ermdglichen.

Das Ergebnis des TSE-Tests war eher unauffallig, d. h. der Asphaltkern wies keinen
deutlichen Farbumschlag auf. Das Asphaltmaterial wurde daher ohne weitere schicht-
weise Trennung der Eurofins Umwelt West GmbH, Wesseling Ubergeben und nach der
abfallrechtlichen Richtlinie (vgl. RuVA-StB 01-2005) auf die Parameter "PAK" und "Phe-

nol-Index" untersucht.

3.1 Bewertungskriterien

Die untersuchte Asphaltprobe ist zunachst nach den gefahrenrelevanten Eigenschaften
gem. der "Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18.12.2014" zu beur-
teilen. Maldgeblich fir die Zuordnung von mineralischem Stra3enaufbruch zu einer Ab-
fallart ist die Abfallverzeichnisverordnung (AVV) i. V. m. Anhang lll der Abfallrahmen-
richtlinie (Richtlinie 2008/98/EG).
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Mit Bitumen oder teer-/pechtypischen Bindemitteln (Steinkohlenteer) gebundene Stra-

Renausbaustoffe aus Deck-, Binder- und Tragschichten, sowie sonstige teer- und bi-

tumenhaltige Baustoffe, sind einem der drei folgenden Abfallschlissel zuzuordnen:

e 17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische

e 17 03 02 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

e 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte (sonstige teer- und bitumenhaltige

Baustoffe wie z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsmaterialien, Schutzanstriche etc.)

Gemal der o. g. Verordnung (AVV, Kapitel 4.2: Beurteilung von Abfallen aufgrund von

relevanten Inhaltsstoffen) sind Abfallmaterialien u. a. dann als gefahrlich einzustufen,

wenn die PAK-Konzentration im Gemisch = 0,1 % (1.000 mg/kg) aufweist und/oder

wenn der Gehalt des PAK-Leitparameters "Benzo[a]pyren" = 50 mg/kg betragt. Gefahr-

licher Abfall ist andienungspflichtig und die fachgerechte Entsorgung ist in jedem Fall

nachzuweisen.

Zur Beurteilung der Verwertungsmaoglichkeiten von anfallendem Asphaltmaterial sind

dann die "Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/

pechtypischen Bestandteilen sowie fur die Verwertung von Ausbauasphalt im Stral3en-

bau" (RuVA-StB 01-2005) heranzuziehen. Die maldgeblichen Grenzwerte der unter-

schiedlichen Verwertungsklassen sind in Tabelle 1 dargestellt.

Tabelle 1: Anforderungen an die Verwertung von Ausbauasphalt und teer-/pechhaltigen Aus-

baustoffen
Art der StraBenaus- e Phenolindex
Verwertungsklasse Gehalt Verwertungsverfahren
baustoffe [mg/l]
[mglkg]
A Ausbauasphalt <25 <0,1 He'“m's(jh;’frfahre”
Ausbaustoffe mit . .
B teer-/pechtypischen > 25 <01 Kaltmischverfahren mit

Bestandteilen

Bindemittel (4.2)
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Grundsatzlich sollten die geplanten Verwertungswege vorab mit den zustandigen Um-
weltbehdrden bzw. Genehmigungsbehdrden abgestimmt werden. Ggf. erforderliche
Genehmigungen sind ebenfalls frihzeitig abzufragen und ggf. vorhandene, landerspezi-

fische Festlegungen zur Verwertung / Entsorgung sind zu beachten.

3.2 Analytikergebnisse

Die Ergebnisse der Asphaltanalytik sind in Tabelle 2 dargestellt. Die vollstandigen Er-

gebnisse der chemischen Analytik sind den Prufberichten der Eurofins Umwelt West

GmbH zu entnehmen (vgl. Anl. 3).

Tabelle 2: Ergebnisse der Asphaltanalytik

PAK-Gehalt Benzo[a]pyren Phenolindex
Asphaltprobe
phatte [mglkg] [mglkg] [mg/l]
KB/RKS 8 n.b. <0,5 < 0,01

n.b. = nicht berechenbar

3.2.1 Angabe des Abfallschlussels

Das untersuchte Asphaltmaterial (KB/RKS 8) ist nach den Ergebnissen der chemischen

Analytik als nicht teer-/pechhaltiger StralRenaufbruch zu bezeichnen und als nicht ge-

fahrlicher Abfall unter dem Abfallschlissel 17 03 02 "Bitumengemische mit Ausnahme

derjenigen, die unter 17 03 01 fallen" einer geeigneten Entsorgung zuzufthren.
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3.2.2 Verwertungsmoglichkeiten nach RuVA-StB 01-2005

Unter Beachtung der Ergebnisse wird der Asphalt nach RuVA-StB 01-2005 einer ent-
sprechenden Verwertungsklasse zugeordnet, aus der sich das anzuwendende Verwer-
tungsverfahren ergibt. Die Ergebnisse werden zusammen mit der zugehdrigen Verwer-
tungsklasse und dem jeweiligen Verwertungsverfahren in Tabelle 3 aufgefuhrt. Bei einer
geplanten Verwertung sind die Vorgaben der RuVA-StB 01-2005 zu beachten

Tabelle 3: Verwertung der bituminésen Ausbaustoffe gem. RuVA-StB 01-2005

RuVA-StB 01
Asphaltprobe PAK-Gehalt Phenolindex
prate [mg/kg] [mg/l] Verwertungsklas- | Verwertungs-
se verfahren
KB/RKS 8 nb. <001 A »

Verwertungsklasse A: Ausbauasphalt; Verwertungsverfahren 4.1: Heiflmischverfahren
n.b. = nicht berechenbar

Das durch die in der Tabelle 3 genannte Asphaltmaterial kann gem. den Vorgaben der
RuVA-StB-01 (2005) wiederverwendet werden. Es ist daher unter der Abfallschlissel-

nummer 17 03 02 einer geeigneten Verwertung/Entsorgung, z. B. der Verwertung mit-

tels HeilBRmischverfahren, zuzufihren.
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4.0 Bodenmaterial

Bei den Bohrarbeiten wurden in den fur die geplante Grundung voraussichtlich relevan-

ten Tiefenbereichen i. W. drei voneinander separierbare Bodenarten angetroffen:

e Humoser Oberboden / Grasnarbe
e Auffullungen (mit mineralischen Fremdbestandteilen - im Mittel voraussichtlich
> 10 Vol.-%)

e Gewachsener Boden

Auf eine chemische Deklarationsanalytik des humosen Oberbodens wurde aufgrund der

voraussichtlich nur geringen Aushubmenge verzichtet.

Aus den entnommenen Proben der Auffullungen und des gewachsenen Bodens wurden
bodenartspezifisch die Mischproben "MP 1" und "MP 2" gebildet. Die Zusammenstel-

lung der Mischproben wurde dabei wie folgt getroffen.

"MP 1" (Auffiillungen): RKS 1 (0,10-0,60 m) + RKS 2 (0,10-0,60 m) +
RKS 3 (0,10-0,80 m) + RKS 4 (0,08-0,50 m) +
RKS 4a (0,08-0,33 m) + RKS 5 (0,08-0,80 m) +
RKS 6 (0,00-0,55 m) + RKS 6a (0,00-0,30 m) +
RKS 6b (0,00-0,30 m) + RKS 7 (0,05-0,50 m) +
RKS 8 (0,06-1,00 m)

Bei dem Material, das durch die Mischprobe "MP 1" reprasentiert wird, handelt es sich
um ein relativinhomogenes, braun bis graues tlw. buntes Gemisch aus Steinen und
Sand mit schluffigen Bestandteilen und o6rtlich Wurzelresten. Der Steinanteil besteht
uberwiegend aus Ziegel- und Betonbruch, Natursteinen sowie Bauschutt- und Asphalt-

resten mit drtlich geringen Anteilen an Storstoffen (Porzellan, Metall). Der aus den
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| OWS

L1
Ingenieurgeologen

Rammkernsondierbohrungen abgeschatzte Anteil mineralischer Fremdbestandteile be-
tragt im Mittel > 10 Vol.-%.

"MP 2" (Gew. Boden): RKS 1 (0,60-2,60 m) + RKS 2 (0,60-2,00 m) +
RKS 3 (0,80-2,60 m) + RKS 4 (0,50-2,20 m
RKS 5 (0,80-2,00 m) + RKS 6 (0,55-2,00 m
RKS 7 (0,50-2,10 m) + RKS 8 (1,00-2,10 m

+

+

N~ S S S

(
(
(
(

Bei dem Material, das durch die Mischprobe "MP 2" reprasentiert wird, handelt es sich
um ein relativ inhomogenes, grau bis beiges Gemisch aus Sand, Ton und Schluff mit
schwach kiesigen und schwach steinigen Bestandteilen. Der Steinanteil besteht Gber-

wiegend aus Kalk-, Mergel-, értlich Sandstein und Flint.

Die Mischproben wurden der Eurofins Umwelt West GmbH, Wesseling, zur chemischen
Analytik auf die Parameter der Ersatzbaustoffverordnung (Tab. 3, Anl. 1, EBV) Uberge-

ben.

4.1 Bewertungskriterien

Bei der Beurteilung der hier beprobten und untersuchten Materialien sind unterschiedli-

che Bewertungskriterien heranzuziehen, welche in diesem Kapitel erlautert werden.

Bezuglich geplanter Baumalnahmen sind abfallrechtliche Beurteilungen von anfallen-
dem Bodenaushubmaterial hinsichtlich einer geeigneten Entsorgung gem. Ersatzbau-

stoffverordnung und gem. Deponieverordnung durchzufthren.

Die untersuchten Proben sind zunachst nach den in Anhang lll der "Richtlinie
2008/98/EG vom 19.11.2008 des Europaischen Parlaments" genannten und in der
"Verordnung (EU) Nr. 1357/2014 der Kommission vom 18.12.2014" geanderten, gefah-
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renrelevanten Eigenschaften zu beurteilen. Dartber hinaus sind die erganzenden Fest-
legungen (u. a. TRGS 905 bzw. LAGA "Technische Hinweise zur Einstufung von Abfal-
len nach ihrer Gefahrlichkeit", 09.02.2021) zu beachten.

Werden die festgelegten Grenzwerte der o. g. Verordnung eingehalten, ist das Material
als nicht gefahrlicher Abfall zu bezeichnen. Es erfolgt die Zuordnung zu dem Abfall-
schlissel 17 05 04 "Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter

17 05 03 fallen". Das Material kann dann unter Berlcksichtigung der Vorgaben der EBV

einer geeigneten Verwertung zugeflhrt werden.

Werden die festgelegten Grenzwerte der 0. g. Verordnung Uberschritten, ist das Materi-
al als gefahrlicher Abfall zu bezeichnen. Es erfolgt die Zuordnung zu dem Abfallschlts-
sel 17 05 03* "Boden und Steine, die gefahrliche Stoffe enthalten". Eine Verwertung der
angefallenen Aushubmassen in einem technischen Bauwerk nach den Vorgaben der
EBV aul3erhalb von Deponien oder Bodenbehandlungsanlagen ist dann voraussichtlich

nicht moglich.

Bei einer beabsichtigten Verwertung der Bodenmaterialien in technischen Bauwerken
gem. den Vorgaben der EBV sind die Parameter der Tabelle 3, Anlage 1 mafigeblich.
Bei den Materialwerten fur die Parameter "pH-Wert" und "Elektrische Leitfahigkeit" han-
delt es sich dabei gem. Ful3note 4 (Tab. 3, Anl. 1, EBV) um Orientierungswerte und
demnach nicht um Grenzwerte nach § 2, Nr. 11. Uberschreitungen der fiir die vorge-

nannten Parameter festgelegten Materialwerte fUhren daher nicht zur Abstufung.

Es wird grundsatzlich darauf hingewiesen, dass die erganzenden Ausfuhrungen der
EBV sowie die ggf. vorhandenen, landerspezifischen Festlegungen zur Verwertung zu
beachten sind. Daruber hinaus wird empfohlen, ggf. geplante Verwertungswege vorab
mit den zustandigen Umweltbehdrden bzw. Genehmigungsbehdrden abzustimmen bzw.

entsprechend genehmigen zu lassen. Bodenmaterial sollte gem. Kreislaufwirtschaftsge-

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG (GS2401-6604 / 06.03.2024 Seite 11/16



| OWS

L1
Ingenieurgeologen

setz moglichst hochwertig wiederverwendet werden, demnach ist eine stoffliche Verwer-

tung einer Beseitigung vorzuziehen (KrWG 2012).

Bei einer beabsichtigten Entsorgung der Bodenmaterialien auf einer Deponie sind zur
Bestimmung der Deponieklasse die Zuordnungswerte der Tabelle 2 im Anhang 3 der
Deponieverordnung (DK 0 bis DK 11l) mafigeblich. Daruber hinaus sind ggf. landerspezi-
fische Regelungen zur Umsetzung der Deponieverordnung (im Bundesland Nordrhein-
Westfalen z. B. die Vollzugshilfe "Ablagerungsempfehlungen flr Abfalle mit organischen
Schadstoffen" vom 06.12.2011) zu beachten.

Gem. der Anderung der Deponieverordnung vom 09.07.2021 kann auferdem Boden-
material und Baggergut, welches nach Tab. 3, Anl. 1 der EBV untersucht und klassifi-
ziert ist, auf Basis der jeweiligen Materialklasse und ohne weitere Beprobung und Un-
tersuchung nach Anh. 4 der DepV, in die Deponieklassen DK 0 oder DK | eingeordnet

werden.

4.2 Analytikergebnisse

Nachfolgend werden die Ergebnisse der chemischen Analytik und die jeweiligen Ent-
sorgungsmaglichkeiten fur die beprobten Materialien dargestellt. Das vollstandige Er-
gebnis der chemischen Analytik ist dem Prifbericht der Eurofins Umwelt West GmbH

zu entnehmen (vgl. Anl. 3).
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4.2.1 Angabe des Abfallschliissels

Nach den festgesetzten Parametern in den o. g. Verordnungen (vgl. Kap. 4.1) ergibt

sich die folgende Einstufung der untersuchten Mischproben nach ihrer Gefahrlichkeit.

Gem. den Ergebnissen der chemischen Analytik handelt es sich bei den untersuchten
Mischproben "MP 1" und "MP 2" um nicht gefahrlichen Abfall. Es erfolgt die Zuordnung

zu dem Abfallschlissel 17 05 04 "Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die un-

ter 17 05 03 fallen". Das durch die o. g. Mischproben reprasentierte Aushubmaterial
kann damit gem. EBV beurteilt und unter Berucksichtigung der Vorgaben der EBV einer

geeigneten Verwertung zugefuhrt werden (vgl. Kap. 4.2.2).

4.2.2 Einstufung gem. Ersatzbaustoffverordnung (EBV)

Die im Folgenden genannten Parameter stellen sich als bewertungsrelevant dar und

fuhren zur entsprechenden Einordnung.

Tabelle 4: "MP 1" (Auffillungen):

Materialwerte fir Bodenmaterial (BM-)
Parameter Einheit Ergebnis Einordnung
0 0* FO* F1 F2 F3
PAK (Eluat) [ug/ 0,68 BM-F1 - 0,2 0,3 1,5 3,8 20
Mineralische o .
Fremdbestandteile [Vol.-%] >10 BM-FO <10 <10 <50 =50 =50 <50

Das Material, das durch die Mischprobe "MP 1" reprasentiert wird, ist in die Material-
klasse BM-F1 gem. EBV einzuordnen und kann damit unter Bericksichtigung der Vor-
gaben der EBV in einer entsprechenden Anwendung in technischen Bauwerken verwer-
tet werden (vgl. z. B. Tab. 6, Anl. 2, EBV).

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG (GS2401-6604 / 06.03.2024 Seite 13/16



| OWS

L1
Ingenieurgeologen

Tabelle 5: "MP 2" (Gew. Boden):

Ergebnis Einordnung

Kein Grenzwertliberschreitungen BM-0 (Lehm/Schluff)

Das Material, das durch die Mischprobe "MP 2" reprasentiert wird, ist in die Material-
klasse BM-0 (bewertungsrelevante Bodenart Lehm/Schluff) gem. EBV einzuordnen und
kann damit unter Berlcksichtigung der Vorgaben der EBV in einer entsprechenden An-

wendung verwertet werden.

Gem. Funote 1, Tab. 3, Anl. 1 der EBV, erfullt das Material damit auch die wertebezo-
genen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gem. § 7 Absatz 2 sowie gemal} § 8
Absatz 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Das Material eignet sich
daher auch fur die Verwertung in bodenahnlichen Anwendungen sowohl innerhalb als

auch aulerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht.

4.2.3 Entsorgung des Aushubmaterials auf einer Deponie

Im Folgenden werden die Proben "MP 1" und "MP 2" gem. der Anderung der Deponie-
verordnung vom 09.07.2021 (vgl. Kap. 4.1) auf Basis der jeweiligen Materialklasse nach

EBYV in die Deponieklassen DK 0 oder DK | eingeordnet (vgl. Tab. 6).

Tabelle 6: Einstufung nach DepV auf Basis der Materialklassen nach EBV:

Probe Materialklasse nach EBV Deponieklasse nach DepV
MP 1 (Auffillungen) BM-F1 DK 0
MP 2 (Gew. Boden) BM-0 DK O
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Nach den Vorgaben der Deponieverordnung (§ 6 Absatz 1a Nummer 2) gilt das Materi-
al, das durch die Mischproben "MP 1" und "MP 2" reprasentiert wird, aufgrund seiner

Einordnung in die Materialklasse BM-F1 bzw. BM-0 nach EBV, bei Anlieferung zur De-
ponie als Inertabfall, der die Zuordnungskriterien des Anhangs 3 Nummer 2 fur die De-

ponieklasse DK 0 einhalt.

5.0 Schlusswort

In der vorliegenden Gutachterlichen Stellungnahme werden unterschiedliche Entsor-
gungsmaoglichkeiten fur die beprobten Aushubmaterialien dargelegt. Mal3geblich fur die
Mdglichkeit der Entsorgung des anfallenden Bodenaushubs sind die Kriterien, die von
der annehmenden Stelle abhangig sind. Die endgiltige Festlegung erfolgt von der an-
nehmenden Stelle in Absprache mit der zustandigen Kontrollbehdrde anhand der vorge-

legten chemischen Analytik.

Es wird grundsatzlich darauf hingewiesen, dass die erganzenden Ausfuhrungen der
EBV sowie die ggf. vorhandenen, landerspezifischen Festlegungen zur Verwertung zu
beachten sind. Daruber hinaus wird empfohlen, ggf. geplante Verwertungswege vorab
mit den zustandigen Umweltbehdrden bzw. Genehmigungsbehdrden abzustimmen bzw.

entsprechend genehmigen zu lassen.

Die Auswahl der Entsorgungsmaoglichkeit sollte unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
nach Maligabe der vorliegenden Analytik (vgl. Anl. 3) erfolgen. Eine stoffliche Verwer-

tung ist einer Beseitigung vorzuziehen (KrWG 2012).

Die vorgenannten Bewertungen beruhen auf den Ergebnissen stichpunktartig vorge-
nommener Baugrunderkundungen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der
Aushubarbeiten Bodenarten und/oder -bestandteile angetroffen werden kénnen, die von

den hier Beschriebenen abweichen. Insbesondere Aufflllungen sind haufig inhomogen

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG (GS2401-6604 / 06.03.2024 Seite 15/16
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zusammengesetzt und kdnnen bei erneuter Untersuchung entsprechend abweichende

Ergebnisse in der Analytik erbringen. Im Bedarfsfall sind die OWS Ingenieurgeologen

zu einem weiteren Beprobungstermin (vorzugsweise Haufwerkbeprobung) zu bestellen.

Die OWS Ingenieurgeologen sind zu einer erganzenden Stellungnahme aufzufordern,

wenn sich Fragen ergeben, die in der vorliegenden Gutachterlichen Stellungnahme

nicht oder abweichend erortert wurden.

Greven, 06. Marz 2024

OWS Ingenieurgeologen
GmbH & Co. KG

Zum Wasserwerk 15

48268 Greven enieurgeologen

Tel.: 02571 / 95 28 8-0
Fax: 02571 /95 28 8-2

Dipl.-GZeol. M. Stracke

www.ows-online.de

OWS Ingenieurgeologen
GmbH & Co. KG l
-

um asserwer|

8268 Greven /Pp enjeurgeologen
0271 (95 2e.8-

Fax: 02371/ 95 28 8-2 www.ows-online.de

M. Stemmann, M.Sc.

OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG
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mNHN
73.00

72.00

71.00

70.00

69.00

68.00

67.00

66.00

65.00

64.00

63.00

RKS 4a

RKS 4

Haus 2

DPM 2

Angenommene ErdgeschossfuBbodenoberkante (EFOK) bei ca. 71,0 mNHN

RKS 7

RKS 5

Haus 1

DPH/DPM 1

RKS 6

RKS 6a

70,99 mNHN 70,99 mNHN 70,81 mNHN 71,00 mNHN 70,83 mNHN
Schlagzahlen je 10 cm 70,72 mNHN Schlagzahlen je 10 cm 70!75 mNHN 70’75 mNHN
Pl Pl 10 20 30 40 % Pil 0.0 0 10 20 30 40
OA“O o 0.0 ) _
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Angenommene Griindungsebene (UK-Fundament) bei ca. 70,0 mNHN

(Grasnarbe)

Sand:
Geschiebemergel:

Humose Deckschicht:

Homogenbereiche

A (X/mS/fS, ..., h/o) Homogenbereich AO

Schottertragschicht/
Anthropogene Auffilllungen: A (...)

Homogenbereich A
Homogenbereich B1
Homogenbereich B2

fS/mS/S, ...
Mg, ...

RKS 6b
70,75 mNHN

Ed

A (X, s);

x = Zb, Bs, Be, Metall
(RC-Scho)

0.30

Legende

Konsistenzen und Bodenarten

halbfest Sand (S)
steif - halbfest Feinsand (fS)
: steif
Mittelsand (mS)
| Steine(X)
A Auffiillung (A)
% Geschiebemergel (Mg)
Pflaster (Pfl)
Abkiirzungen
Asph = Asphalt Nst = Naturstein
Be =Beton Sst = Sandstein
Bs = Bauschutt
Gl = Glas X = Steine
Ko = Kohle o = Pflanzenreste
Kst = Kalkstein w = Wurzelreste
Schl = Schlacke
Scho = Schotter v = verwittert
Tst = Tonstein v = stark verwittert
Zb  =Ziegelbruch v' =schwach verwittert

BZP = Kanaldeckel mit 70,50 mNHN

(vgl. Anlage 1.2)
KBF = Kein Bohrfortschritt méglich
Grundwasser

(Dﬁﬁ,*:,'i = Grundwasser angebohrt
% = Grundwasser nach Bohrende
% = Grundwasserruhestand

¥ =nass/ flieBfahig

x = Vernassung
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Angenommene ErdgeschossfuBbodenoberkante (EFOK) bei ca. 71,0 mNHN

RKS 3

RKS 2

Haus 4

DPM 4

RKS 1

Angenommene Griindungsebene (UK-Fundament) bei ca. 70,0 mNHN

Homogenbereiche

Humose Deckschicht:
(Grasnarbe)

Schottertragschicht/
Anthropogene Auffilllungen: A (...)

Sand: fS/mS/S, ...
Geschiebemergel: Mg, ...

A (XImSIfS, ...,

h/o) Homogenbereich AO

Homogenbereich A
Homogenbereich B1
Homogenbereich B2

Schlagzahlen je 10 cm 4 Schlagzahlen je 10 cm
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Legende

Konsistenzen und Bodenarten

halbfest - Sand (S)
steif - halbfest Feinsand (iS)
: steif
Mittelsand (mS)
%) Steine (X)
A Auffillung (A)
% Geschiebemergel (Mg)
l Beton (Be)
l Asphaltdeckschicht (Ad)
Abkiirzungen
Asph = Asphalt Nst = Naturstein
Be =Beton Sst = Sandstein
Bs = Bauschutt
Gl = Glas X = Steine
Ko = Kohle o = Pflanzenreste
Kst = Kalkstein w = Wurzelreste

Schl = Schlacke

Scho = Schotter v = verwittert

Tst = Tonstein v = stark verwittert

Zb  =Ziegelbruch v' =schwach verwittert

BZP =Kanaldeckel mit 70,50 mNHN
(vgl. Anlage 1.2)

KBF = Kein Bohrfortschritt méglich

Grundwasser

(Dﬁjﬂ,*;,'; = Grundwasser angebohrt

% = Grundwasser nach Bohrende

% = Grundwasserruhestand

% =nass/ flieBfahig

x = Verndssung
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Umwelt
Probenreferenz MP 1
Probenahmedatum 13.02.2024
- 777-2024-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00040694
Probenvorbereitung Feststoffe
Kénigswasseraufschluss L8 B?fE'SNDlEh’;‘éSﬁgng& unter
(angewandte Methode) 54321:2021-4 Ruckfluss

Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse L8 DIN EN 14346, 0,1 Ma.-% 90,7
Verfahren A: 2007-03

Elemente aus dem Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01

Arsen (As) L8 DIN EN 16171:2017-01 0,8 mglkg TS 3.6
Blei (Pb) L8 DIN EN 16171:2017-01 2 mglkg TS 18
Cadmium (Cd) L8 DIN EN 16171:2017-01 0,2 mg/kg TS <02
Chrom (Cr) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mglkg TS 19
Kupfer (Cu) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 9
Nickel (Ni) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mglkg TS 10
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN 16171:2017-01 0,07 mglkg TS <007
Thallium (T1) L8 DIN EN 16171:2017-01 0.2 mglkg TS <02
Zink (Zn) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mglkg TS 38

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz

TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 0,5
(AN,L8: Ver.A; FG,F5:
Ver.B)
EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 1 mg/kg TS <1,0
2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 DIN EN 14039: 2005-01 40 mg/kg TS <40
/I LAGA KW/04: 2019-09
Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 DIN EN 14039: 2005-01 40 mg/kg TS 84
1/ LAGA KW/04: 2019-09
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,11
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <

0,05
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Probenreferenz MP 1
Probenahmedatum 13.02.2024
. . 777-2024-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00040694
PAK aus der Originalsubstanz
Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (0,05 mg/kg TS 0,37
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,38
Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,35
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,27
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,41
Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS 0,17
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0’05 mg/kg TS 0’25
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,18
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,05
Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS 0,15
Summe 16 PAK nach EBV: berechnet mg/kg TS 2,68
2021
Summe 15 PAK ohne berechnet mg/kg TS 2,68
Naphthalin nach EBV: 2021
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 L8 DIN EN 17322: 2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 52 L8 DIN EN 17322: 2021-03 | (0,01 malkg TS nicht
nachweis
bar
PCB 101 L8 |DINEN17322:2021-03 | 0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 153 L8 DIN EN 17322:2021-03 | (0,01 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,01
PCB 138 L8 DIN EN 17322:2021-03 | 0,01 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,01
PCB 180 L8 DIN EN 17322:2021-03 | 0,01 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,01
Summe 6 PCB nach EBV: berechnet mg/kg TS 0,015
2021
PCB 118 L8 DIN EN 17322:2021-03 [ 0,01 mg/kg TS | nachweis
bar <
0,01
Summe 7 PCB nach EBV: berechnet mg/kg TS 0,020
2021
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Probenreferenz MP 1
Probenahmedatum 13.02.2024
. . 777-2024-
Parametername AKkkr. | Methode BG Einheit 00040694
Physikalisch-chem. KenngréBen aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-
12
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 10,8
2012-04
Temperatur pH-Wert L8 1'32"\‘ 38404-4 (C4): 1976- °C 20,9
Leitfahigkeit bei 25°C L8 %’35%27888 (c8): 5 uS/cm 308

Kenngr. d. Eluatherst. f. org., nicht-fliicht. Par. nach DIN 19529: 2015-12

Tribung im Eluat nach DIN L8 10 FNU <10
EN ISO 7027: 2000-04

Anionen aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12

Sulfat (SO4) Lo [omEniso tosou-d 1 mgl 43

Elemente aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12

Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/| 0,006
(E29): 2017-01 ’ !

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/l < 0,001
(E29): 2017-01 ’ !

Cadmium (Cd) L [omenisomee2 10,0003 mg/l <0,0003

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/| 0,004
(E29): 2017-01 ’ !

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 0.001 mg/l 0,008
(E29): 2017-01 ’ ’

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/l 0,002
(E29): 2017-01 ’ !

Quecksilber (Hg) L8 [DINENISO 12846 0,0001 mgll <0,0001
(E12): 2012-08

Thallium (T1) L [ONENISO 172042 10,0002 mgll <0,0002

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 0.01 mgl/l 0.01
(E29): 2017-01 ’ ’

PAK aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12

Naphthalin L8 DIN 38407-39 (F39): 0,05 ug/l nachweis

2011-09 bar <

0,05

Acenaphthylen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,03 pg/l nicht

2011-09 nachweis

bar

Acenaphthen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,02 ug/l 0,05
2011-09

Fluoren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 “g/l 0,01
2011-09

Phenanthren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,02 pg/l 0,07
2011-09

Anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,008 pg/l 0,023
2011-09

Fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,02 pg/l 0,20
2011-09

Pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 g/l 0,27
2011-09

Benzo[a]anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l 0,02

2011-09
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Probenreferenz MP 1
Probenahmedatum 13.02.2024
Lo 777-2024-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00040694
PAK aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
L8 DIN 38407-39 (F39):
Chrysen Do 38 (F39) 0,01 pg/l 0,03
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nachweis
2011-09 bar <
0,01
Benzo[k]fluoranthen L8 2D”;l138407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
011-09 nachweis
bar
Benzo[a]pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,008 Ve[l nachweis
2011-09 bar <
0,008
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,008 ug/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Benzo[ghi]perylen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Summe 16 PAK nach EBV: berechnet pg/l 0,705
2021
Summe 15 PAK ohne berechnet pg/l 0,680
Naphthalin nach EBV: 2021
1-Methylnaphthalin L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 ug/l nachweis
2011-09 bar <
0,01
2-Methylnaphthalin L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nachweis
2011-09 bar <
0,01
Summe Methylnaphthaline berechnet pg/l 0,010
nach EBV: 2021
Summe Methylnaphthaline + berechnet pg/l 0,035
Naphthalin nach EBV: 2021
PCB aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
PCB 28 L8 DIN 38407-37: 2013-11 0,001 ug/' nachweis
bar <
0,001
PCB 52 L8 DIN 38407-37: 2013-11 | (0,001 g/l nicht
nachweis
bar
PCB 101 L8 DIN 38407-37: 2013-11 | 0,001 g/l nicht
nachweis
bar
PCB 153 L8 DIN 38407-37: 2013-11 | 0,001 ug/l nicht
nachweis
bar
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Probenreferenz MP 1
Probenahmedatum 13.02.2024
. . 777-2024-
Parametername AKkkr. | Methode BG Einheit 00040694
PCB aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
PCB 138 L8 DIN 38407-37:2013-11 | 0,001 g/l nicht
nachweis
bar
PCB 180 L8 DIN 38407-37:2013-11 | 0,001 pgl/l nicht
nachweis
bar
Summe 6 PCB nach EBV: berechnet ug/l 0,0005
2021
PCB 118 L8 DIN 38407-37:2013-11 | 0,001 g/l nicht
nachweis
bar
Summe 7 PCB nach EBV: berechnet pg/l 0,0005
2021
Weitere Erlauterungen
Nr. |Probennummer Probenart Probenreferenz Probenbeschreibung Eingangsdatum
1| 777-2024-00040694 Boden MP 1 724007122 28.02.2024
Akkreditierung

Akkr.-Code |Erlauterung

L8 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 (Scope on https://www.dakks.de/as/ast/d/D-PL-14078-01-00.pdf)

Laborkiirzelerklarung

BG - Bestimmungsgrenze

Akkr. - Akkreditierungskiirzel des Priiflabors

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden in der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) durchgefiihrt. Die mit L8 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN

ISO/IEC 17025:2018 (DAKkS, D-PL-14078-01-00) akkreditiert.
Angaben zur durchgefiihrte(n) Probenahme(n), sofern von Eurofins durchgefiihrt, sieche Probenahmeprotokoll(e).



Deutschland

&% eurofins

Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) - Vorgebirgsstrasse 20 - 50389 Wesseling
OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG

Zum Wasserwerk 15

48268 Greven

Deutschland

Priifbericht

Prifberichtsnummer AR-777-2024-00040695-01
Ihre Auftragsreferenz 2401-6604 Borghorst
Bestellbeschreibung 72403022
Auftragsnummer 777-2024-013422

Anzahl Proben 1

Probenart Boden
Probenahmezeitraum 13.02.2024
Probeneingang 28.02.2024

Priifzeitraum 28.02.2024 - 05.03.2024

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewéahr tibernommen. Dieser Prifbericht darf nur vollstandig und
unverandert weiterverbreitet werden. Auszlige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen
Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir
den in der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Jessica Bossems
Prifleitung
+49 2236 897 202

Digital signiert, 05.03.2024

Verena Schonfelder

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

Eurofins Umwelt West GmbH Sitz der Gesellschaft: Wesseling, Gerichtsstand der Gesellschaft: Wesseling
Vorgebirgsstrasse 20 Amtsgericht Kéln HRB 44724 IBAN DE37207300177000001950
50389 Wesseling Geschaftsfiihrer: Thomas Bjelkberg, Dr. Thomas Henk, Dr. Sebastian Witjes BIC/SWIFT-Code HYVEDEMME17

www.eurofins.de/umwelt Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der jeweils gliltigen Fassung, sofern keine andere AR-777-2024-00040695-01

verbindliche Vereinbarung besteht. Siehe www.eurofins.de/umwelt

UniCredit Bank AG

USt-IdNr.: DE121853679


http://www.eurofins.de/umwelt
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Probenreferenz MP 2
Probenahmedatum 13.02.2024
. . 777-2024-
Parametername AKkkr. | Methode BG Einheit 00040695
Probenvorbereitung Feststoffe
Fraktion <2 mm L8 DIN 19747: 2009-07 0’1 % 97,9
Fraktion > 2 mm L8 DIN 19747: 2009-07 0,1 % 2.1

Probenvorbereitung aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Konigswasseraufschluss L8 L8:DIN EN 13657:2003- unter
(angewandte Methode) 01;FSDIN EN 1SO Riickfluss
9 54321:2021-4

Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz

Trockenmasse L8 DIN EN 14346, 0,1 Ma.-% 99,0
Verfahren A: 2007-03

Elemente aus Konigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01 (Fraktion

<2mm)

Arsen (As) L8 DIN EN 16171:2017-01 0,8 mg/kg TS 4,7
Blei (Pb) L8 DIN EN 16171:2017-01 2 mg/kg TS 6
Cadmium (Cd) L8 |DINEN16171:2017-01 | (2 mg/kg TS <02
Chrom (Cr) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 9
Kupfer (Cu) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 5
Nickel (Ni) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 9
Quecksilber (Hg) L8 DIN EN 16171:2017-01 | 0,07 mg/kg TS <0,07
Thallium (TI) L8 |DINEN16171:2017-01 | 2 mg/kg TS <02
Zink (Zn) L8 DIN EN 16171:2017-01 1 mg/kg TS 17

Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

TOC L8 DIN EN 15936: 2012-11 0,1 Ma.-% TS 0,2

EOX L8 DIN 38414-17 (S17): 1 mg/kg TS <1,0
2017-01

Kohlenwasserstoffe C10-C22 L8 DIN EN 14039: 2005-01 40 mg/kg TS <40

Kohlenwasserstoffe C10-C40 L8 DIN EN 14039: 2005-01 40 mg/kg TS <40

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
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Probenreferenz MP 2
13.02.2024

Probenahmedatum

777-2024-

Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00040695

PAK aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0‘05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[a]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[b]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 [ 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Benzo[ghi]perylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | 0,05 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

Summe 15 PAK ohne berechnet mg/kg TS (n.b.)"
Naphthalin nach EBV: 2021

Summe 16 PAK nach EBV: berechnet mg/kg TS (n.b.)"
2021
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)

PCB 28 L8 DIN EN 17322:2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar

PCB 52 L8 DIN EN 17322:2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
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Probenreferenz MP 2
Probenahmedatum 13.02.2024
. . 777-2024-
Parametername AKkkr. | Methode BG Einheit 00040695
PCB aus der Originalsubstanz (Fraktion <2 mm)
PCB 101 L8 DIN EN 17322:2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 153 L8 DIN EN 17322: 2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 138 L8 DIN EN 17322:2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
PCB 180 L8 DIN EN 17322:2021-03 | 0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Summe 6 DIN-PCB nach berechnet mg/kg TS (n.b.)"
EBV: 2021
PCB 118 L8 DIN EN 17322: 2021-03 | (0,01 mg/kg TS nicht
nachweis
bar
Summe PCB (7) nach EBV: berechnet mag/kg TS (n.b.)"
2021
Physikalisch-chem. KenngréRBen aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-
12
pH-Wert L8 DIN EN ISO 10523 (C5): 8,7
2012-04
Temperatur pH-Wert L8 1D2IN 38404-4 (C4): 1976- °C 20,9
Leitfahigkeit bei 25°C L8 ?9'235'\1127888 (C8): 5 uS/cm 189

Kenngr. d. Eluatherst. f. org., nicht-fliicht. Par. nach DIN 19529: 2015-12

Triibung im Eluat nach DIN L8 10 FNU <10
EN ISO 7027: 2000-04

Anionen aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12

Sulfat (SO4) e |oinEniso tosos 1 mg/l 38

Elemente aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12

Arsen (As) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/I 0,001
(E29): 2017-01 ’ !

Blei (Pb) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/| < 0,001
(E29): 2017-01 ’ !

Cadmium (Cd) L8 ('?;’2\‘9')5"“2(')31?_317294-2 0,0003 mg/l < 0,0003

Chrom (Cr) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/l 0,001
(E29): 2017-01 ’ !

Kupfer (Cu) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/l 0,002
(E29): 2017-01 ’ '

Nickel (Ni) L8 DIN EN ISO 17294-2 0,001 mg/| 0,001
(E29): 2017-01 ’ !

Quecksilber (Hg) L8 gq‘z'i'\‘zéﬁg_gszs% 0,0001 mg/I < 0,0001

Thallium (TI) L8 85'2‘9?%??.317294_2 0,0002 mg/l < 0,0002

Zink (Zn) L8 DIN EN ISO 17294-2 0.01 mg/l 0.01
(E29): 2017-01 ’ ’
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Probenreferenz MP 2
Probenahmedatum 13.02.2024
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit | 777-2024
PAK aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Naphthalin L8 ZD(I)I;I133307-39 (F39): 0,05 ug/l nicht
) nachweis
bar
Acenaphthylen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,03 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Acenaphthen L8 2D”;l138407-39 (F39): 0,02 pg/l nicht
011-09 nachweis
bar
Fluoren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nachweis
2011-09 bar <
0,01
Phenanthren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,02 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,008 ug/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,02 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nachweis
2011-09 bar <
0,01
Benzo[a]anthracen L8 2'?133407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
011-09 nachweis
bar
Chrysen L8 ZD(I)I;I133307-39 (F39): 0,01 ug/l nicht
) nachweis
bar
Benzo[b]fluoranthen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Benzo[k]fluoranthen L8 2D”;l138407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
011-09 nachweis
bar
Benzo[a]pyren L8 2'?138407-39 (F39): 0,008 pg/l nicht
011-09 nachweis
bar
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
2011-09 nachweis
bar
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN 38407-39 (F39): 0,008 ug/l nicht
2011-09 nachweis
bar
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Probenreferenz MP 2
Probenahmedatum 13.02.2024
L 777-2024-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00040695
PAK aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
Benzo[ghi]perylen L8 ZD(I)I;I133307-39 (F39): 0,01 ug/l nicht
) nachweis
bar
Summe 16 PAK nach EBV: berechnet pg/l 0,010
2021
Summe 15 PAK ohne berechnet ug/l 0,010
Naphthalin nach EBV: 2021
1-Methylnaphthalin L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 ugll nachweis
2011-09 bar <
0,01
2-Methylnaphthalin L8 DIN 38407-39 (F39): 0,01 pg/l nicht
201109 nachweis
bar
Summe Methylnaphthaline berechnet pg/l 0,005
nach EBV: 2021
Summe Methylnaphthaline + berechnet pg/l 0,005
Naphthalin nach EBV: 2021
PCB aus dem 2:1-Schiitteleluat nach DIN 19529: 2015-12
PCB 28 L8 DIN 38407-37:2013-11 | 0,001 gl nicht
nachweis
bar
PCB 52 L8 DIN 38407-37:2013-11 | 0,001 g/l nicht
nachweis
bar
PCB 101 L8 DIN 38407-37: 2013-11 | 0,001 pgl/l nicht
nachweis
bar
PCB 153 L8 DIN 38407-37:2013-11 | 0,001 gl nicht
nachweis
bar
PCB 138 L8 DIN 38407-37:2013-11 | 0,001 g/l nicht
nachweis
bar
PCB 180 L8 DIN 38407-37: 2013-11 | 0,001 pg/l nicht
nachweis
bar
Summe 6 PCB nach EBV: berechnet g/l (n.b.)"
2021
PCB 118 L8 DIN 38407-37: 201311 | 0,001 g/l nicht
nachweis
bar
Summe 7 PCB nach EBV: berechnet pg/l (n.b.)"
2021
Weitere Erlduterungen
Nr. |Probennummer Probenart Probenreferenz Probenbeschreibung Eingangsdatum
1| 777-2024-00040695 Boden MP 2 724007123 28.02.2024
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Akkreditierung

Akkr.-Code |Erlauterung

L8 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKkS D-PL-14078-01-00 (Scope on https://www.dakks.de/as/ast/d/D-PL-14078-01-00.pdf)

Laborkiirzelerklarung

BG - Bestimmungsgrenze

AKkkr. - Akkreditierungskiirzel des Priiflabors

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden in der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) durchgefiihrt. Die mit L8 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN

ISO/IEC 17025:2018 (DAKKS, D-PL-14078-01-00) akkreditiert.
Angaben zur durchgefiihrte(n) Probenahme(n), sofern von Eurofins durchgefiihrt, siehe Probenahmeprotokoll(e).

Kommentare und Bewertungen

zu Ergebnissen:

1) nicht berechenbar



&% eurofins

Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) - Vorgebirgsstrasse 20 - 50389 Wesseling
OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG

Zum Wasserwerk 15

48268 Greven

Deutschland

Priifbericht

Prifberichtsnummer AR-777-2024-00040696-01
Ihre Auftragsreferenz 2401-6604 Borghorst
Bestellbeschreibung 72403022
Auftragsnummer 777-2024-013422

Anzahl Proben 1

Probenart Asphalt
Probenahmezeitraum 13.02.2024
Probeneingang 28.02.2024

Priifzeitraum 28.02.2024 - 05.03.2024

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag erfolgte, wird hierfur keine Gewéahr tibernommen. Dieser Prifbericht darf nur vollstandig und
unverandert weiterverbreitet werden. Auszlige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS
UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen
Sie unter http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Das beauftragte Priflaboratorium ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt nur fir
den in der Urkundenanlage (D-PL-14078-01-00) aufgefihrten Umfang.

Jessica Bossems
Prifleitung
+49 2236 897 202

Digital signiert, 05.03.2024
Matthias Holpp

(( DAKKS

Deutsche

Eurofins Umwelt West GmbH
Vorgebirgsstrasse 20

50389 Wesseling

Deutschland

www.eurofins.de/umwelt

Sitz der Gesellschaft: Wesseling, Gerichtsstand der Gesellschaft: Wesseling
Amtsgericht Kéln HRB 44724
Geschaftsfiihrer: Thomas Bjelkberg, Dr. Thomas Henk, Dr. Sebastian Witjes

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der jeweils gliltigen Fassung, sofern keine andere
verbindliche Vereinbarung besteht. Siehe www.eurofins.de/umwelt

Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

UniCredit Bank AG

IBAN DE37207300177000001950
BIC/SWIFT-Code HYVEDEMME17
USt-IdNr.: DE121853679

AR-777-2024-00040696-01
Seite 1/3


http://www.eurofins.de/umwelt

.:{n e u rofi n S Prifberichtsnummer : AR-777-2024-00040696-01
°

Seite 2/3
Umwelt
Probenreferenz KB/RKS 8
Probenahmedatum 13.02.2024
- 777-2024-
Parametername Akkr. |Methode BG Einheit 00040696
Physikalisch-chemische KenngréRen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse L8 DIN EN 14346, 0,1 Ma.-% 99,6
Verfahren A: 2007-03
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (.5 mg/kg TS <05
Acenaphthylen L8 DIN ISO 18287: 2006-05| (.5 mg/kg TS <05
Acenaphthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0’5 mg/kg TS < 0’5
Fluoren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0:5 mg/kg TS < 075
Phenanthren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (.5 mg/kg TS <05
Anthracen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0’5 mg/kg TS < 0,5
Fluoranthen L8 DINISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05
Pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0:5 mg/kg TS < 0,5
Benzo[alanthracen L8 DIN ISO 18287:2006-05 0,5 mg/kg TS <05
Chrysen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 | (.5 mg/kg TS <05
Benzolb]fluoranthen L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0,5 mg/kg TS <05
Benzo[k]fluoranthen L8 DIN ISO 18287:2006-05 0,5 mg/kg TS <05
Benzo[a]pyren L8 DIN ISO 18287: 2006-05 0:5 mg/kg TS < 075
Indeno[1,2,3-cd]pyren L8 DIN ISO 18287:2006-05 0,5 mg/kg TS <05
Dibenzo[a,h]anthracen L8 DIN ISO 18287:2006-05 0,5 mg/kg TS <05
Benzo[ghi]perylen L8 DINISO 18287: 2006-05 [ 0,5 mg/kg TS <05
Summe 16 EPA-PAK exkl. BG L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS (n.b.)"
Summe 15 PAK ohne L8 DIN ISO 18287: 2006-05 mag/kg TS (n.b.)"
Naphthalin exkl. BG
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, L8 DIN EN ISO 14402 0,01 mg/I < 0,01
wasserdampffliichtig (H37): 1999-12
Weitere Erlauterungen
Nr. |Probennummer Probenart Probenreferenz Probenbeschreibung Eingangsdatum
1| 777-2024-00040696 Asphalt KB/RKS 8 724007124 28.02.2024




. .b - Prifberichtsnummer : AR-777-2024-00040696-01
s eurofins
Umwelt

Akkreditierung

Akkr.-Code |Erlauterung

L8 DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKkS D-PL-14078-01-00 (Scope on https://www.dakks.de/as/ast/d/D-PL-14078-01-00.pdf)

Laborkiirzelerklarung

BG - Bestimmungsgrenze

AKkkr. - Akkreditierungskiirzel des Priiflabors

Alle nicht besonders gekennzeichneten Analysenparameter wurden in der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) durchgefiihrt. Die mit L8 gekennzeichneten Parameter sind nach DIN EN

ISO/IEC 17025:2018 (DAKKS, D-PL-14078-01-00) akkreditiert.
Angaben zur durchgefiihrte(n) Probenahme(n), sofern von Eurofins durchgefiihrt, siehe Probenahmeprotokoll(e).

Kommentare und Bewertungen

zu Ergebnissen:

1) nicht berechenbar



OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG
Zum Wasserwerk 15 - 48268 Greven - 02571-952880
www.ows-online.de - info@ows-online.de

Probenahmeprotokoll Feststoff nach LAGA PN 98

Projekt:

Neubau von vier Mehrfamilienhausern
Altenberger Stral3e / Ecke Piggenweg in 48565 Steinfurt-Borghorst

Ort, Datum:
Greven, 26.02.2024

Projekt.-Nr.:
2401-6604

Probenbezeichnung (Untersuchungsbericht):

Probenahmestelle:

MP 1 Grundstiicksflache
Probennehmer E. Bunk / M. Stemmann
Entnahmedatum 06./07.02 + 13.02.2024 Entnahmeuhrzeit ganztagig

Art des Feststoffes

Auffillungen

Herkunft

Grundsticksflache, RKS 1 — 8 (zzgl. Fehlansatze RKS 4a, RKS 6a, RKS 6b)

Vermutete Schadstoffe
bzw. Anlass der PN

Deklarationsanalyse (EBV)

Art der Lagerung

"in-situ"

Lagerungsdauer

Einfliisse auf den Abfall

- Wetter bei der PN | regnerisch, stark windig, ca. 5-8 °C

Abfallmenge

*siehe unten | Farbe | braun-grau, tlw.bunt (Steine) | Geruch | schwach muffig

Beschreibung des Ab-
falls bei der Proben-
ahme

Inhomogenes Gemisch aus Steinen und Sand mit schluffigen Bestandteilen und 6rt-
lich Wurzelresten. Der Steinanteil besteht Giberwiegend aus Ziegel- und Betonbruch,
Natursteinen sowie Bauschutt- und Asphaltresten mit ortlich geringen Anteilen an
Storstoffen (Porzellan, Metall).

Anteil mineralischer
Fremdbestandteile

Der aus Rammkernsondierbohrungen abgeschatzte Anteil mineralischer Fremdbe-
standteile betragt im Mittel > 10 Vol.-%.

Festigkeit, Konsistenz,
Homogenitét, Korn-
groRe, Feuchte etc.

Uberwiegend mitteldicht bis dicht gelagert / inhomogen / A (X, s —s*, u, w") /
Uberwiegend erdfeucht bis feucht

Durchfiihrung der PN

Rammkernsondierbohrungen

Voruntersuchungen

Abgefiillte Gebinde

1 Eimer (51) Menge 1

Probenkonservierung

Teilprobe in Methanol [ ja nein Teilprobe tiefgekuhlt [ ja nein

Probenaufbewahrung

Bis 3 Monate nach Probeneingang im Analytiklabor

Probeniiberfiihrung

Per Kurier an die Eurofins Umwelt West GmbH am 27.02.2024

Beobachtungen / Be-
merkungen zur PN

*Die Abfallmenge ist noch nicht sicher
abzuschatzen, da die Aushubarbeiten
noch nicht begonnen haben.

Anzahl der Einzelproben bei der 21
Erstellung von Mischproben

Vergleichsproben

U ja nein Lageskizze ja O nein

OWS Ingenieurgeologer
>mbH & ( KG

| OWS

M. Stémmanmn =2 26.02.2024
Datum/Unterschrift des Probennehmers




OWS Ingenieurgeologen GmbH & Co. KG
Zum Wasserwerk 15 - 48268 Greven - 02571-952880
www.ows-online.de - info@ows-online.de

Probenahmeprotokoll Feststoff nach LAGA PN 98

Projekt:

Neubau von vier Mehrfamilienhausern
Altenberger Stralde / Ecke Piggenweg in 48565 Steinfurt-Borghorst

Ort, Datum:
Greven, 26.02.2024

Projekt.-Nr.:
2401-6604

Probenbezeichnung (Untersuchungsbericht):

Probenahmestelle:

MP 2 Grundstiicksflache
Probennehmer E. Bunk / M. Stemmann
Entnahmedatum 06./07.02 + 13.02.2024 Entnahmeuhrzeit ganztagig

Art des Feststoffes

Gewachsener Boden

Herkunft

Grundstticksflache, RKS 1 - 8

Vermutete Schadstoffe
bzw. Anlass der PN

Deklarationsanalyse (EBV)

Art der Lagerung

in-situ

Lagerungsdauer

Einfliisse auf den Abfall

- Wetter bei der PN | regnerisch, stark windig, ca. 5-8 °C

Abfallmenge

*siehe unten | Farbe | grau bis beige Geruch | unauffallig

Beschreibung des Ab-
falls bei der Proben-
ahme

Inhomogenes Gemisch aus Sand, Ton und Schluff mit schwach kiesigen und
schwach steinigen Bestandteilen. Der Steinanteil besteht Uberwiegend aus Kalk-
Mergel-, 6rtlich Sandstein und Flint.

Anteil mineralischer
Fremdbestandteile

keine

Festigkeit, Konsistenz,
Homogenitét, Korn-
groRe, Feuchte etc.

Uberwiegend steifplastisch bis halbfeste Konsistenz (Geschiebemergel) bzw. mittel-
dicht gelagert (Geschiebesande) / inhomogen / Mg, x'/ Uberwiegend erdfeucht bis
nass

Durchfithrung der PN

Rammkernsondierbohrungen

Voruntersuchungen

Abgefiillte Gebinde

1 Eimer (5 1) Menge 1

Probenkonservierung

Teilprobe in Methanol U ja X nein Teilprobe tiefgekuhlt [ ja nein

Probenaufbewahrung

Bis 3 Monate nach Probeneingang im Analytiklabor

Probeniiberfiihrung

Per Kurier an die Eurofins Umwelt West GmbH am 27.02.2024

Beobachtungen / Be-
merkungen zur PN

Anzahl der Einzelproben bei der 21
Erstellung von Mischproben

*Die Abfallmenge ist noch nicht sicher
abzuschatzen, da die Aushubarbeiten
noch nicht begonnen haben.

Vergleichsproben

Oja X nein Lageskizze X ja O nein

OWS Ingenieurgeologen
GmbH & Co. KG

JOWS

025 \QS 830
manns 2 26.02.2024

Datum/Unterschrift des Probennehmers
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