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70 Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH Proj.-Nr.; 030166-17 - 11.08.2017
Baustoffprifstelle

1. ALLGEMEINES

Das FD Stadtplanung und Bauordnung der Kreisstadt Steinfurt, Emsdettener Stral3e 40
in 48565 Steinfurt plant die Anderung des Plankonzepts B-Plan 46 auf dem Firmenei-
genen Gelénde der Rolinck Brauerei in Steinfurt-Burgsteinfurt.

Im Zuge der Planungen wurde die Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH, Minster von
dem Bauheern Kreisstadt Steinfurt mit der Durchfihrung von Baugrunduntersuchungen
zur Feststellung der Bodenverhaltnisse im geplanten Baugebiet beauftragt.

2. BEARBEITUNGSUNTERLAGEN

Zur Erstellung des vorliegenden Gutachtens wurden folgende Unterlagen benutzt:

1 Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 46 Niedermiihle, 5. Anderung der Kreis-
stadt Steinfurt vom 25.08.2015 im Mal3stab 1:2.000

2 Ergebnisse der Gelandeuntersuchungen: Profile der durchgefihrten
Sondierungsbohrungen vom 18.07.2017 im Malf3stab 1:50

3 Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1:100.000, Blatt C 3910
Rheine

3. DURCHFUHRUNG DER UNTERSUCHUNGEN

Die Baugrunduntersuchungen zum vorliegenden Bauvorhaben wurden am 18.07.2017
durch die Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH, Munster eigenstandig durchgefihrt und
abgeschlossen.

Zur ErschlieBung der Untergrundverhaltnisse im Bereich der Plankonzept Anderung B-
Plan Nr. 46 wurden insgesamt sechs Untersuchungspunkte (UP) von unserem Buro
vorgegeben und festgelegt (vgl. Lageplan der Bohransatzpunkte der Anlage 1).

An den Untersuchungspunkten UP 1 bis UP 6 wurde je eine Sondierungsbohrung (SB)
bis zur maximalen Erkundungstiefe von 3,00 m unter Gelandeoberkante (GOK) ausge-
fuhrt.

Die Sondierungsbohrungen konnten nicht auf die vorgeschriebene Tiefe von 5,00 m
unter GOK, aufgrund einer zu dichten Lagerung bzw. einer zu festen Konsistenz der
anstehenden Béden, niedergebracht werden (vgl. Bohrprofile der Anlage 2).

Durch die Sondierungsbohrungen wurde die Beschaffenheit des Untergrundes erkun-
det.
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Zur Klassifizierung der auftretenden Béden hinsichtlich Bodengruppe und -klasse erfolg-
te neben der, wahrend der Bohrarbeiten durchgefiihrten Probenansprache eine detail-
lierte Probenansprache, der im Rahmen der Bohrarbeiten entnommenen Bodenproben
in der Baustoffprifstelle der Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH, Munster.

Vor Beginn und nach Abschluss der Bohrarbeiten wurden die Bohransatzpunkte bezig-
lich ihrer Lage und Hohe eingemessen. Als Bezugspunkt (BZ) diente die Oberkante
mehrerer Kanaldeckel auf dem Firmeneigenen Grundsttick bzw. in der Wettringer Stra-
3e mit amtlichen, absoluten Bezugshoéhen von OK KD = +60,85 m NN, OK KD = +61,39
m NN und OK KD = +63,25 m NN (vgl. Lageplan der Bohransatzpunkte der Anlage 1).

4. BAUGRUNDVERHALTNISSE

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen zusammenfassend
dargestellt:

4.1. Geologie

Das untersuchte Baugelande liegt am Nordwest-Rand des Minsterlander Kreide-
Beckens. Das Untersuchungsgebiet ist zundchst durch saalekaltzeitliche Eis- und
Schmelzwasserablagerungen (Schmelzwassersande: Fein- bis Grobsande mit schluffi-
gen Beimengungen) gepragt, die im Liegenden von den saalekaltzeitlichen Eis- und
Schmelzwasserablagerungen der Grundmorane (Geschiebelehme und -mergel) unter-
lagert werden.

Die Basis im Untergrund bilden die mehrere hundert Meter machtigen Sedimente der
Oberkreide (Obercampan) mit Tonmergelsteinen.

4.2. Morphologie, Gelandeform, Bewuchs

Das untersuchte Gelande liegt rd. 700 m nordlich der Altstadt von Steinfurt und wird im
unmittelbaren Nahbereich von Wiesen und Feldern umschlossen. In weiterer Entfer-
nung befinden sich Wohngebiete mit Stral3en.

Das FlielRgewasser ,Steinfurter Aa“ fliel3t entlang der westlichen Grundsticksgrenze
von Suden kommend maandrierend nach Norden. Im Einzugsgebiet dient das Fliel3ge-
wasser ,Steinfurter Aa“ als Vorfluter.

Zum Zeitpunkt der Bohrarbeiten befand sich auf dem zu untersuchenden Grundsttick
z.T. vorhandene Bebauung der Rolinck Brauerei. Einige Flachen lagen als Wiesen vor.
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Die Gelandemorphologie im untersuchten Gebiet flacht stark von Nordosten nach Sud-
westen hin, in Richtung des Flie3gewassers ,Steinfurter Aa“, ab.

Der nach dem Ho6hennivellement ermittelte Hohenunterschied zwischen den einzelnen
Bohransatzpunkten liegt maximal bei 6,53 m.

4.3. Schichtenfolge

Im untersuchten Grundstiick wurden unterhalb einer 30 cm starken sandigen Mutterbo-
denschicht sowie einer weiteren, maximal 25 cm starken, humosen Sandschicht bis in
eine Tiefe zwischen 0,68 bis 1,45 m unter GOK die saalekaltzeitlichen Eis- und
Schmelzwasserablagerungen (Schmelzwassersande: schwach schluffiger Fein- bis Mit-
telsand) erkundet.

Im Bereich der Untersuchungspunkte UP 2 und UP 4 liegen die humosen und organo-
genen Boden als anthropogene Auffillung vor, da diese Feinsteine und Ziegelbruchstu-
cke enthalten.

Unterhalb der Schmelzwassersande folgen im Bereich der Untersuchungspunkte UP 2,
UP 3 und UP 5 bis in eine Tiefe von maximal 1,40 m unter GOK die saalekaltzeitlichen
Eis- und Schmelzwasserablagerungen der Grundmordne (Geschiebelehme und -
mergel: Ton, schluffig, schwach feinsandig). Die Geschiebelehme und -mergel liegen in
einer weichen bis steifen Konsistenz vor.

Im Bereich der ubrigen Untersuchungspunkte stehen unterhalb der Schmelzwasser-
sande direkt die verwitterten kretazischen Tonmergel in halbfester Konsistenz an.

Eine detaillierte Darstellung der Schichtenfolge ist den Bohrprofilen der Anlage 2 zu
entnehmen.

4.4, Grundwasserverhaltnisse und Sedimentdurchlassigkeiten

Zur Zeit der Bohrarbeiten im Juli 2017 wurde in den offenen Bohrléchern der durchge-
fuhrten Sondierungsbohrungen, bis zur maximalen Erkundungstiefe von 3,00 m unter
GOK, nur im Bereich des Untersuchungspunktes UP 3 Wasser in einer Tiefe von 1,77
m unter GOK, entsprechend +64,66 m NN, mittels Kabellichtlot eingemessen.

Sollte im Zuge der Erdarbeiten Wasser angetroffen werden, so handelt es sich hierbei
u.E. nicht um die Wasserstande eines frei entwickelten Porengrundwasserleiters inner-
halb der sandigen Ablagerungen, sondern vielmehr um durch Niederschlagsereignisse
versickertes Schichtenwasser, welches sich innerhalb der sandigen Ablagerungen
oberhalb der schwach durchlassigen bis nahezu undurchlassigen, bindigen Béden eins-
taut.
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Die Feuchtigkeiten der rolligen und gemischtkdrnigen Bodenproben (Sande und schluf-
fige Sande) gehen von einem erdfeuchten bis maximal feuchten Zustand tber. Die bin-
digen Bodenproben (Geschiebelehme und -mergel sowie Kreidemergel) liegen in einem
trockenen bis maximal erdfeuchten Zustand vor.

Im Rahmen der jahreszeitlich bedingten Schwankungen der Niederschlagsintensitat
muss in Folge der Sedimentbeschaffenheit (gemischtkérnige und bindige, wasserhal-
tende bis -stauende Boden im Untergrund) partiell wahrend der Bauphase mit Vernas-
sungszonen gerechnet werden. Aufgrund der hohen Feinkornanteile neigen diese Bo6-
den bei Wasserzutritt und mechanischer Beanspruchung zu Aufweichungen.

Hinsichtlich ihrer Durchlassigkeit sind die festgestellten Boden differenziert zu bewerten.
Wahrend es sich bei den rolligen und gemischtkérnigen Boden (Sande und schluffige
Sande) in Abhéangigkeit vom Schluffanteil um gut durchlassige Bdden (niedriger
Schluffanteil: Durchlassigkeitsbeiwert ki 10° - 10 m/s) bzw. um schwach durchléssige
Boden (hoher Schluffanteil: Durchléssigkeitsbeiwert ki 10 - 10 m/s) handelt, sind die
bindigen Béden (Geschiebelehme und -mergel sowie Kreidemergel) als schwach durch-
lassig (Durchlassigkeitsbeiwert k; 10® - 10° m/s) bis nahezu undurchlassig (Durchlas-
sigkeitsbeiwert ki <10® m/s) anzusprechen.

5. BODENGRUPPEN UND -KLASSEN

Gemald DIN 18196, 18300 bzw. ZTV E-StB und ZTVA-StB kdonnen die untersuchten
Bdden in folgende Bodengruppen, -klassen sowie Frostempfindlichkeits- und Verdicht-
barkeitsklassen eingeteilt werden:

Tabelle 1: Bodengruppen und -klassen der auftretenden Boden
5 Bodengruppe | Bodenklasse FTOSHENPINE | e
odenart DIN 18196 DIN 18300 lichkeit barkeit
ZTV E-StB ZTVA-StB
Auffillung:
Mutterboden, sandig [OH] 1 F2-F3 -
Sand, humos [OH] 4,2 (lc <0,5) F2-F3 -
Schluff, tonig [UM] 4,2 (Ic <0,5) F3 V3
Mutterboden, sandig OH 1 F2-F3 -
Sand, humos OH 4,2(lc <0,5) F2-F3 -
Sand SE,SU,OH | 3,4,2(Ic<0,5) F1-F3 V1
Geschiebelehm/ -mergel TL, TM 4,2 (lc <0,5) F3 V3
Mergelsteine der Oberkreide
stark verwittert - zersetzt ™ 4,2 (Ic <0,5) F3 V3
schwach verwittert 5
unverwittert, kliftig - 6-7
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6. BODENKENNWERTE

Proj.-Nr.: 030166-17 - 11.08.2017

Fur erdstatische Berechnungen kénnen nach DIN 1055, T2 folgende Bodenkennwerte
in Ansatz gebracht werden:

Tabelle 2: Bodenkennwerte der auftretenden Boden (* Ersatzreibungswinkel incl. Kohasion)
Wichte Uber | Wichte unter| Reibungs- | Steifemodul | Kohasion
Bodenart Wasser Wasser winkel
r r o' Es c'

[KN/m?] [KN/m?] [°] [MN/m?] [KN/m?2]
Sand 18 10 32,5 40 - 80 -
Geschiebelehm/ -
mergel
weich 19-20 9-10 22,5-27,5 5-8 -
steif 19,5-20,5 9,5-10,5 22,5-27,5 8-15 2-5
Festgesteine der
Oberkreide
verwittert - zersetzt 20-21 10-11 17,5-225 20 - 50 10-20
unverwittert 23 13 375* > 50 -

7. HOMOGENBEREICHE

Die Bodengruppen und -klassen gem. DIN 18196 und 18300 sowie die Bodenkennwer-
te gem. DIN 1055 T2 werden laut DIN 18300 ,Erdarbeiten“ in Homogenbereiche unter-

teilt. Ein Homogenbereich wird gem. ATV DIN 18304 (2012) wie folgt definiert:

»Ein Homogenbereich ist ein rAumlich begrenzter Bereich aus einer oder mehreren Bo-
den- und Felsschichten nach DIN 4020 und DIN EN 1997-2, dessen bautechnische Ei-
genschaften eine definierte Streuung aufweisen und der sich von den Eigenschaften
der abgegrenzten Bereiche abhebt.”

Folgende Homogenbereiche kdnnen im geplanten Baubereich definiert werden:

Tabelle 3: Homogenbereiche der auftretenden Bdden
Homogenbereiche

A
Geolqglsche Mutterboden Schmelzwassersande Ablagf_a rungen.der Grung-
Bezeichnung morédne, Kreidemergel
Ortsu_bllche Sand, stark humos Sand, schluffig / Sand Lehm, Ton
Bezeichnung
Farbe dunkelbraun beige, braun, grau beige, grau

Lagerung/ Kon-

. locker locker bis mitteldicht weich - steif, halbfest
sistenz
Bodengruppe
gem. DIN OH, [OH] SE, SU, OH TL, TM
18196
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8. VERWENDUNG DES AUSHUBMATERIALS

Das anfallende Aushubmaterial aus geplanten BaumafRnahmen besteht hauptsachlich
aus bindigen Boden der Bodengruppen TL und TM gem. DIN 18196. Diese Bbdden sind
gem. ZTV A-StB in die Verdichtbarkeitsklasse V 3 (schlecht zu verdichten) einzuordnen
(vgl. Tabelle 5).

Sollen diese Boden wiederverwendet werden, z.B. fur den Gelandeausgleich oder die
Profilierung, so muss der Einbauwassergehalt etwa dem im Rahmen eines durchzufih-
renden Proctorversuches ermittelten, optimalen Wassergehalt entsprechen. Je nach
bauzeitlicher Witterung (Aufweichung der Bdden bei Wasserzutritt) ist dies Material
auch nach Zwischenlagerung und Durchmischung nur bedingt zur Verfillung der Ar-
beitsraume geeignet. Generell sollten fur die Verfullung der Arbeitsraume bzw. unter
befestigten Flachen Bdoden der Verdichtbarkeitsklasse V 1 (z.B. Sand der Bodengruppe
SE/ SU gem. DIN 18196) verwendet werden, die wegen ihrer geringeren Wasser- und
somit Witterungsempfindlichkeit leichter zu verdichten sind als Boden der Klassen V 2
und V 3. Das Bodenmaterial ist lagenweise einzubringen und zu verdichten.

Untergeordnet kommen Sande und schwach schluffige Sande der Bodengruppen SE,
SU und OH gem. DIN 18196 zum Tragen. Diese Bdden sind gem. ZTV A StB in die
Verdichtbarkeitsklasse V 1 (gut zu verdichten) einzuordnen (vgl. Tabelle 5). Diese Bo-
den sind nach Abtrocknung uneingeschrankt wiederverwendbar.

Der zum Aushub gelangende Mutterboden kann im Rahmen des geplanten Bauvorha-
bens nur fur landschaftsgéartnerische Belange (z.B. Gelandeauffillungen im Auf3enbe-
reich, Grinanlagen, etc.) wieder verwendet werden.

Tabelle 5: Einteilung der Bdden nach ihrer Verdichtbarkeit (nach ZTV A-StB)

Bodengruppe

Verdichtbarkeitsklasse Kurzbeschreibung (nach DIN 18196)

nicht bindige bis schwach bindige,

V1 grobkdrnige und gemischtkérnige GW, GI, GE, SW, Sl, SE, GU,

. GT, SU, ST
Bdden
V2 bindige, gemischtkérnige Béden GU*, GT*, SU*, ST*
V3 bindige, feinkdrnige Boden UL, UM, TL, TM

9. ALTLASTENSITUATION

Wahrend der Bohrarbeiten wurde das Bohrgut organoleptisch und visuell angespro-
chen. An keinem der Untersuchungspunkte ergaben sich Auffalligkeiten (z.B. Geruch,
Verfarbungen, etc.), die auf eine Schadstoffbelastung des Bodens schliel3en lassen.
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Fur etwaige chemische Untersuchungen kénnen im Bedarfsfall in der Baustoffprufstelle
der Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH, Minster zwei Mischproben (Mutterboden und
organogene Boden sowie gewachsene Bbdden) zusammengestellt und an die Wessling
GmbH, Altenberge Ubergeben werden.

10. SCHLUSSWORT

Falls sich Fragen ergeben, die im vorliegenden Bericht nicht oder abweichend erortert
wurden, ist der Gutachter zu einer erganzenden Stellungnahme aufzufordern. Zur
Durchfihrung von Ortsbesichtigungen, Verdichtungsuberprifungen, etc. bitten wir um
rechtzeitige Benachrichtigung.

. 7] Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH
Munster, den 11.08.2017 Baustoffpriifstelle
Otto-Hahn-StraBe 7 + 48161 Minster
Telefon (0 25 34) 62 00-0 - Telefax (0 25 34) 62 00-32
M. Sc. Geowiss. N. Weckwert Dipl.-Geol. H. Musial
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ZEICHENERKLARUNG (S. DIN 4023)

GRUNDWASSER
Y} Schichtwasser nach Bohrende

BODENARTEN
Auffullung A A
Geschiebelehm Lg 86,660
Geschiebemergel Mg 26008,
Mergel Me
Mutterboden Mu
Sand sandig S s
Schluff schluffig U u [umed
Steine steinig X x | o
Ton tonig T t - =
Torf humos H h |Z== -
KORNGRORENBEREICH f fein NEBENANTEILE * schwach (< 15 %)
m  mittel ~  stark (ca. 30-40 %)
g grob
KONSISTENZ wch Sweich  stf | steif
hfst | halbfest
BODENGRUPPE nach DIN 18196: @ = leicht plastische Schiuffe
BODENKLASSE nach DIN 18300: = Bodenklasse 4
FROSTEMPFINDLICHKEIT nach ZTVE-StB 94/97: = Frostempfindlichkeitsklasse 3
VERDICHTBARKEIT nach ZTVA-StB 97: = Verdichtbarkeitsklasse 3
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